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YANGINA TEPKI SINIFLANDIRMASI RAPORU

TS EN 13501-1
Rapor No: CPD-S/R12-10

Uretici Bilgileri: STANDART iZOLASYON VE YAPI MATERYALLERI A.S.

Uriiniin Tanimz: Polyester kege tasiyicili, APP katkili polimer modifiye bitiimden iiretilmis, alt
ylzeyi PE (polietilen) film ve list yiizeyi alliminyum folyo kapl bitiimlii su yalitim
ortiisii.

Uriiniin Markasi: PENGUEN SP 4000 AF
Uriin Standardi: TS EN 13707

Uretim Tesisi: E-5 Karayolu Uzeri Kinikli Mevkii Degirmenkéy Silivri / ISTANBUL

TEBAR A.S; 01.04.2009 tarih ve 26875 séylll Resmi Gazetede yayimlanan Yapi Malzemeleri Yonetmeligi (89/106/EEC)
Kapsaminda TEBAR Test Belgelendirme Arastirma ve Gelistirme Ticaret A.S.'nin Onaylanmig Kurulug Olarak
Gorevlendirilmesine Dair Teblig (Tebli§ No: YIG-19/2009-04) ile Bayindirlik ve iskan Bakanligi tarafindan yetkilendirilmistir

Onaylamis Kurulus Numarasi 2164

Hazirlayan Onaylayan

Timur DIZ / KYT

cpun 5

Gulstm OZGUN/ Uyg. Deg. Yon.

A
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This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without
signature and seal are not valid.
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1.Giris:

Bu siniflandirma raporu, TS EN 13501-5: 2005 standardinda verilen prosediirlere uygun olarak “STANDART
Izolasyon ve Yapi Materyalleri A.S.” tarafindan Gretilen “PENGUEN SP 4000 AF” markali polyester kege tasiyicili,
APP katkil, alt ylizeyi PE (polietilen) film ve (st yiizeyi aliminyum folyo kapl polimer bitiimlii su yalitim
ortusindn yangina karsi tepki sinifini tanimlar.

2.Siniflandirilan iiriin ile ilgili bilgiler:
2.1.Genel bilgiler:

"STANDART Izolasyon ve Yapi Materyalleri A.S.” tarafindan Uretilen “PENGUEN SP 4000 AF” markall bittim
esasli Uriinler; egimli ve teras catilarda son kat ortii olarak kullaniimaktadir.

2.2.0riiniin tanim:

“STANDART Izolasyon ve Yapi Materyalleri A.S.” tarafindan uretilen “PENGUEN SP 4000 AF” markall polyester
kege tastyicili, APP katkili, alt yiizeyi PE (polietilen) film ve st yiizeyi aliiminyum folyo kapli polimer bitimlii su
yaliim 6rtlsu ile ilgili Miisteri'nin beyanina gore detayli tarif asadida yer almaktadir.

Uriiniin Markasi : | PENGUEN SP 4000 AF

Uriiniin Mensei : | APP katkili polimer modifiye bitiim
Birim Alan Kiitlesi : | 4,4 kg/m?

Tasiyic | : | Polyester kege

Kalinhik : (4,0 £0,2)mm

Alt Yiizey Kaplamasi : | PE (polietilen) film

Ust Yiizey Kaplamasi : | Altiminyum folyo

Renk (Mineral) - |-

Yangin Geciktirici S

Yangin Geciktirici Miktari  : | %0

2.3.Uriin Standardi: TS EN 13707: Su yalitimi igin esnek levhalar - Catilarda su yalitiminda kullanilan
takviyeli bitimll levhalar - Tanimlamalar ve 6zellikler
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3.Siniflandirmayi Destekleyen Deney Raporlari ve Deney Sonuglari:

3.1.Deney Raporlan:

Deney raporu

r [ eneyi talep edenin adi
Laboratuarin ad Deneyi talep edenin ad SFSTARS HLMATES)

Deney metodu

STANDART Izolasyon ve Yapi

TEBAR A.S. ; CPD-T/R12-12 TS EN ISO 11925-2
Materyalleri A.S.

3.2.Deney Sonuglari: TS EN 13501-1 icin deney sonuglari tablosu:

Sonuglar

Deneylerin Siirekli parametrelerin
sayisli ortalamasi

(m)
Ust Yiizey | Alt Yiizey

Deney yontemi Parametre Parametreye

uygunluk

TS EN ISO 11925-2
15 s sireyle alevin ylizeye 5 <150 mm 0,0 0,032 Uygun
maruz birakilmasi 652

Filtre kadidinin
yanmasi

Yanma damlamalari H H Uygun

*: Mamuliin son kullarmm uygulamasi igin gerekli oldudu gibi

4.Siniflandirma ve Uygulama Alani:
4.1.SiniIflandirma Referansi:

Siniflandirma; TS EN 13501-1: 2007 “Yapi Mamulleri ve Yapi Elemanlari, Yangin Siniflandirmasi Bolim 1:
Yangin Kargisindaki Davranig Deneylerinden Elde Edilen Veriler Kullanilarak Siniflandirma” standardinin 10.3. ve
10.10.2. maddelerine uygun olarak gergeklestirilmistir.

4.2.Siniflandirma:

“STANDART Izolasyon ve Yapi Materyalleri A.S.” tarafindan tiretilen “PENGUEN SP 4000 AF” markali, polyester
kege tastyicili, APP katkili, alt ylizeyi PE (polietilen) film ve Ust yiizeyi mineral kapli polimer bitiimlii su yalitim
ortlslnun yangina karsi tepki sinifi asagida verilmistir.
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Yangin Davranisi Duman Olusumu Damlacik Tesekkiilii
E - - - - =

4.3.Uygulama Alani:

4.3.1.Bu siniflandirma egimli ve teras gatilarda son kat veya tek kat ortii olarak kullanilan polyester kece
tastyiaili, APP katkili, alt ylizeyi PE (polietilen) film kapli ve Gst yiizeyi mineral kapli polimer bitimlii su yalitim
ortusu igin gegerlidir.

4.3.2.Bu siniflandirma sadece raporda. dikkate alinan (retim tesisinde imal edilen ve madde 2'de belirtilen
parametrelerdeki Grlinler gegerlidir.

5.Uyan ve Sinirlamalar:

5.1.Bu siniflandirma raporu; Uriinlin tip-onayini ve belgelendiriimesini temsil etmez.

5.2.Bu siniflandirma raporu; 5 yil siire ile 03/01/2017 tarihine kadar gegerlidir.

Rapor Isim - Imza* Tarih
Hazirlayan Giilsim OZGUN MLQ 0.0l 20172
) g
Kontrol eden Timur DIZ 0(“11,&% 97i) Q3.04. 2042

*Bu rapor “"STANDART Izolasyon ve Yapi Materyalleri A.S.” icin hazirlanmistir.
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